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Termékismerteté a
konyhabutorokhoz

1. Termékismerteté a korpuszhoz
Mindség: I. osztaly

A felhasznalt anyagok jellemzéi: A butor
lapalkatrészei laminalt faforgacslapbdl késziilnek,
melyek mindsitése megfelel az EU szabvanyok
kdvetelményeinek. A lapalkatrészek éleit mtianyag
alapanyagu (PVC) élzéaréval zarjuk le. Ez alapjan a
lamindlt felilletek a rendszeres és rendeltetésszerii
hasznalat soran fellépé igénybevételeknek jol
ellenallnak.

Gyartastechnologiank kialakitasa soran mind
esztétikai, mind kornyezet- és egészségvédelmi
elsirasokat figyelembe vettiink. Ezen tdlmenden
butoraink az MSZ EN 120 és DIN EN 120 szabvanyok
szigord kdrnyezetvédelmi eldirésait is teljesitik az E1
mindsitésti kategoria szerint, mely igazolja, hogy
egészségre karos anyagokat nem tartalmaz.

A lapok fautanzat( rajzolatai, szinei dekorativ
megjelenésiiek, melyeket minéségi vasalatokkal és
kiegészitd elemekkel latunk el. Termékeinket a
tartéssag, hasznalhatésag és esztétikum jegyeivel
tervezziik meg, odafigyelve megrendeldink igényeire
és észrevételeire!

Butor alkatrészeinek terhelhetésége:

Alsé butorelemek terhelhetdsége: Max. 45 kg

Als6 buatorelemek fenéklapjanak, polcainak
terhelhetdsége: Max. 15 kg / polc (fenéklap), csak
egyenletes sulyelosztas ill., a labak helyes (azaz
oldalakat és a fenéklapot is alatamasztva) elhelyezése
esetén.

Kasirozott fiokok terhelhetdsége: Max. 5 kg/fiok

Butorlapos fidkok terhelhetésége:Max. 10 kg/fiok

Fémkavas fidkok terhelhetésége: Max. 20 kg/fiok

TEN fidkok terhelhetdsége: Max. 35 kg/fiok

a labak helyes (azaz oldalakat és a fenéklapot is
alatamasztva) elhelyezése esetén.

Felsé buatorelemek terhelhetésége: Max. 30 kg,
fali akasztosin rogzitésétdl (fal szerkezetétsl) fiiggden.

Felsé butorelemek fenéklapjanak, polcainak
terhelhetdsége: Max. 10 kg / polc (fenéklap), csak
egyenletes sulyelosztas esetén.

Kamraelemek terhelhetésége: Max. 70 kg

Kamraelemek fenéklapjanak, polcainak
terhelhetdsége: Max. 15 kg / polc (fenéklap), csak
egyenletes sulyelosztas esetén.

2. Termékismerteté laminalt és
magasfényii laminalt butorajtokhoz
Mindség: I. osztaly

A termék laminalt faforgacslapbdl késziil, melyek
mindsitése ~ megfelel az EU  szabvéanyok
kovetelményeinek, 0,4 / 0,6 / 1,0 / 2,0 mm vastag
miianyag alapanyagi (PVC) élzérassal, amely
rendeltetésszer(i hasznalat esetén minséségét hosszd
ideig meg6rzi és a rendszeres hasznalat soran fellépé
igénybevételnek jol ellenallnak. Az élzaré6 és a
frontanyag talalkozasanal vékony ragasztoréteg ill.,
illesztési hézag jelenléte megengedett.

Az Uvegkeretek minden esetben falcolas nélkiil
késziilnek (azaz az iiveglap a front hatoldalaba nincs
bestillyesztve). Vigyazat, ebbdl kifolydlag az tivegek
élei szabadon vannak, figyelmetlenséghdl vagasi
sériilést okozhatnak a tisztitds / hasznalat soran! Az
livegek nem edzettek mindig kell6 O6vatossaggal
kezelenddek!

Falcolast felar esetében sincs lehetdség kérni.

A frontok méreteit tekintve - a legpontosabb
gyartastechnoldgiai feltételek szerint is - a névleges
mérettél valamennyi iranyba +, -1 mm-es eltérés
megengedett.

Elzards: Az élzarék mianyag  (PVC)
alapanyaguak. Szerkezeti felépitésiikbél adéddan ho-
és vizallésaguk mérsékelt. Dekorativ ~ élzarast
biztositanak olyan helyeken, ahol hé és viz hatasanak
nincsenek kitéve.

Magas hokibocsatast késziilékek beépitésénél
(ttizhelyek) szem elétt kell tartani, hogy a sugarzé hé
kért tehet az ajtot boritd folidban, ezért héterelé lemez
alkalmazasat javasoljuk.

Tisztits: Széraz tisztitds esetén antisztatikus
haztartasi torlokendd hasznalata javasolt.

Nedves tisztitas esetén karcolasmentes, folyékony
butorapolé hasznélata javasolt, amely nem mard
hatasd. A szemcsés tisztitoszer a magasfény feluletet
kiemelten karcolja! (A buatordpol6 hatasat a feliilet
nem lathatd részein tesztelje!) Figyelem! Az id6
mulésaval és napfény hatasara enyhe elszinez6dés
Iéphet fel! A terméket ovni kell tiizé napsutéstsl és
sugarzo hétol!

3. Termékismerteté FAlids matt és
magasfényii batorajtékhoz
Mingség: I. osztaly

A termék 0,4 mm vastag, illetve magasfényii
fellilet esetében 0,8 mm vastag PVC foliaval boritott,
16 mm vastag, E1 mindségii, hatoldalon fehérre
lamindlt MDF lap hordozéanyagbhol  késziil.
Rendeltetésszerti hasznalat esetén mindségét hosszl
ideig megdrzi, kitiné higiéniai tulajdonsagainak
kdszonhetden kedvelt disze marad a lakasnak.
Teljes kord leirds  kialén a  Front
termékismertetdben! Kérje kereskeddjétdl!

4. Termékismerteté Munkalapokhoz

Mindség: I. osztaly

A cégunk altal forgalmazott mindségi
munkalapok nagymértékben karc- és utésalldak,
hoalléak, szintartdak, gyenge savaknak és ligoknak
ellendlléak.  Mégis  szilkség van  néhany
elengedhetetlen kezelési és hasznalati Utmutatora,
valamint ezek betartasara!

Tilos! A munkalapok felilletét huzamosan
180°C fokot meghaladd hoémérsékletnek, valamint
erésen mard savaknak, és lugoknak kitenni!

Tisztitds: A munkalapok és azok éllezarasanak
tisztitdsdra megfeleléek a haztartdsban fellelhets
szokasos tisztitdszerek vagy miianyagéapoldk, de ne
hasznaljunk semmiféle higitt vagy surolészert.

(A batorapol6 hatasat a feliilet kevésbé lathato
részein tesztelje!)

Figyelem! A felliletre magasrol leejtett kemény és
nehéz targyak maradandoé feliiletkarosodast okoznak!
A lapok kozvetlen feliiletén fémsurolé, kés és egyéb
vagoeszkoz karcolodast okoz, ezek hasznalatat keriilni
kell!

Beépitési Utmutaté: A munkalapba épitett
mosogatdk, berendezések kivagasainal a beszivargd
viz ellen tomitéanyaggal kell védeni a lapok
helyszinen megmunkalt éleit. Minden, a bevoné
laminatum megbontasaval (furdsaval, vagasaval,
marésaval) jar6 beépitésnél a megbontott feliiletet
vizmentesen kell témiteni. A lapok hordozdanyaga
szabvany szerinti (E1) minéségti faforgacslap, ezért
vizzel torténé érintkezése lapdagadast okoz. Az élek
tomitésén tal a beépitendd berendezésekhez adott
témitéanyagokat is alkalmazni kell!

A beépitett berendezések kivagasait olyan médon
kell kialakitani, hogy a megmunkalés ill., hasznalat
soran, a feluleten repedések ne keletkezzenek. A
repedések kialakulasa elkeriilheté a sarokkivagasok
ives kialakitasaval. Az ivek sugarainak min. 6 mm-nek
kell lennie. Az élek megmunkalasahoz kemény,
fémlapkas szerszamokat célszerii hasznalni, betartva a
faforgacslapra vonatkozd forgacsolési eléirasokat.
Lyukfiirész hasznalata esetén a kivagast hatoldalrol
kell elvégezni, ezaltal a fiirész okozta repedések
elkertilheték. Forgacsolds utén az éleket célszerii
csiszolbéanyaggal egyenletesen simava kialakitani.

A lapokba keriils6 hasznalati targyakat a
kivagasokban kozpontosan kell elhelyezni, ezaltal
elérhetd a feluletek egyenletes tomitettsége. Tovabba
a f6z6lapok beépitésénél az éleket a tulzott
felmelegedéstdl is védeni kell. A sugarzé hé ellen
aluminium élzéréval ill., alufélia csikkal lehet
védekezni.

A lapok csavarozasa esetén a csavarfuratokat a
lapok bevono6anyagan a csavar atmérojénél 1 mm-el
nagyobb atmérdgji faréval kell kialakitani,

hogy a csavar behajtasakor fellépd feszultségek ne
okozzanak karos repedéseket a bevondanyagban.
Azokon a feliileteken, ahol a csavarozott rész vizzel
érintkezhet, ott a csavar behajtasa elstt a furatba
képlékeny tomitéanyagot kell  helyezni ill.,
tomitégyiiriit kell alkalmazni.

A munkalapok fallal torténé csatlakozasanal
tgyelni kell arra, hogy a lapok ne a fal felé lejtsenek.
A fal csatlakozasnal a fal és a munkalap kozotti részt
tomiteni kell oly modon, hogy a tomitdanyag a
munkalap felsé lapjara is ratakarjon. Vizzar6 léc
alkalmazésa esetén a munkalapra nem szabad
témitéanyag nélkili csavarozassal azt rogziteni, mert
a csavarfurat nem kivant utat nyitna a viz
behatolasahoz.

A munka- és asztallapok csatlakozasainal tigyelni
kell az illesztések pontossagara. A toldasok ill.,
csatlakozasok megoldhatdk fémtold6 lécekkel vagy
tompa illesztéssel. A tompa illesztések alkalmazésa
esetén az egysikusagot valamilyen idegen csappal
biztositani kell, és 6sszeh(zé vasalassal kell régziteni
egymashoz. Az élek kozé az 0Osszehiz6 vasalas
megszoritasa elétt tomité masszat kell helyezni, majd
a fixadldas utan a feluletekrél a kitliremkedd
témitéanyagot le kell tisztitani. A fémtoldo léceknél is
ajanlatos tomité masszat hasznalni.

A magasfényi munkalapok felliletét borité
védofoliat csak a beépités utan szabad eltavolitani,
hogy a beépités sordn kialakulo  sériilések
(karcolddasok) elkertlhetok legyenek.

Tisztits: Széraz tisztitds esetén antisztatikus
haztartasi torlékendd hasznalata javasolt.

Nedves tisztitas esetén karcolasmentes, folyékony
butorapolé hasznélata javasolt, amely nem mard
hatast. A szemcsés tisztitdszer a magasfényii felliletet
kiemelten karcolja! (A batordpol6 hatasat a feliilet
nem lathato részein tesztelje!)

Figyelem! Az idé mulasaval és napfény hataséara
enyhe elszinezédés Iéphet fel! A terméket dvni kell
tizé napsitéstdl és sugarzé hotol!

Ahasznalati és kezelési utasitasban leirtak be nem
tartdsabol eredé hibakra vagy erészakos behatasok
miatt keletkez6 sériilésekre, a jotallas nem terjed ki.

Koszonjik a bizalmat, és reméljik, hogy
legnagyobb megelégedésére szolgalunk
termékeinkkel. Megrendelsink ~ minél  jobb
kiszolgalasa érdekében szivesen vesszik hasznos
tanacsait, észrevételeit.



